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TiCARI isMmi . PETILEN G03-21T

URUN GARANTI DEGERLERI

DENEY ADI BiRIMi DEGERI METODU

Erime Akis Hizi (MFR) g/10d 0.22-0.38 ASTM D-1238
(2160 g, 190°C)

Yogunluk 23°C glcm® 0.919-0.923 ASTM D-1505

Film Kalitesi - T ALKATHENE 36

TiPiK DEGERLER

Pusluluk % 10 ASTM D-1003
Parlaklik - 51 ASTM D-2457
Sigsme Orani - 1.41 ALKATHENE-7
URUN SEKLI . Pellet

AMBALAJ SEKLI . =25 kg'lik FFS (Form Fill Seal) beyaz renkli PE torbalarda

veya 1400 kg'lik big-bag'lerde
- Silobus veya konteyner'e (20 ft. veya 40 ft.) dokme olarak

DEPOLAMA SARTLARI : Gunes gormeyen kapali ve kuru yerlerde

KULLANIM SAHALARI : Agir hizmet torbasi, sera ortlisi, endustriyel shrink film,
sanayi tipi poset, tasiyici ¢anta ve big-bag astari imalati,
kablo izolasyonu, sigirerek kaliplama

GUVENLIK BILGi FORMU NO  : UR.13-BF-00007

NOT : Tipik Degerler ; Petkim Laboratuvarlarinda yapilan analizlerin ortalama degerleri olup
sadece bilgi i¢indir. Uriin garanti degerleri degildir.

Bu urin, Tarim ve Koyisleri Bakanhigi'ndan alinan 26.10.2005 tarih ve G-35-1136-G-0001 sayili "Gida

ile Temas Eden Madde ve Malzemelere ait Uretim izni Belgesi™ne haizdir.




